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Datenblatt SWSM-07_LAM

Abfallart Abfall von Leuchtstoff-, Entladungs- und anderen Lampen
Zusammenset- Neben ihrer Glashille und Metallteilen aus Stahl und Aluminium bestehen
zung bzw. Leuchtstoff- und andere Entladungslampen aus 0,003-1,5 g Quecksilber,
wesentliche abhéangig von der Lampenart und vom Hersteller.

Stoffkomponen- | Quecksilberkonzentration in  Leuchtstofflampen: 0,003 — 0,015 g

ten

Natriumhochdrucklampen: 0,03 g
Energiesparlampen: 0,007 g
Hochspannungs-/ Entladungslampen: 1,5 g

Leuchtstoffrohren in den Léngen 30, 60 und 120 cm und 28, 32 und 38 mm Durchmesser

Ziindeinsatz

Glasrohre Aluminiumkappe

Messingstift

Pulverbeschichtung ————

Gliihdraht = Cu-Ni-Draht

PA-Isolator

Aufbau des Ziindeinsatzes

Abb.1: Aufbau und Zusammensetzung einer Niederspannungsleuchtstofflampe

Gluhlampen und metallhaltige Lampen enthalten kein Quecksilber und
zdhlen deshalb nicht zum gefahrlichen Abfall, Energiesparlampen werden
ohne elektronischem Vorschaltgerat oder als Lampe mit eingebauten Vor-
schaltgerat verkauft.

Rechtsgrundlagen
bzw. Referenz-
dokumente mit
Geltung flr
Europa

Zur Kategorie der Abfélle aus Elektro- und Elektronikaltgerdten gehérend
sind gebrauchte Leuchtstoff-, Entladungs- und anderen Lampen in Europa
erfasst durch die Richtlinie 2002/96/EG vom 27. Januar 2003 (iber Elektro-
und Elektronikaltgerate (WEEE-Richtlinie), gedndert durch die Richtlinie
2003/108/EG vom 8. Dezember 2003 und die

Richtlinie 2002/95/EG vom 27. Januar 2003 zur Beschrédnkung der Ver-
wendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten
(RoHS).

Wesentliche An-
forderungen bzw.
Grundlagen fir

den Umgang mit
dem Abfallstrom

Aufgrund ihrer moglichen Gehalte an Quecksilber miissen Leuchtstoff-
und andere Entladungslampen als gefahrlicher Abfall betrachtet werden,
welcher eine spezielle Behandlung und kontrollierte Entsorgung verlangt.
Dies betrifft an erster Stelle den Schutz der Umwelt vor Kontamination
durch diese Substanz wahrend der Nutzung, Sammlung und Entsorgung
dieser Lampentypen. Sie dlrfen nicht zusammen mit anderem Ml oder in
normalen Abfallsammelsystemen entsorgt werden. Einfache Glihlampen
konnen indes Uber den Hausmull entsorgt und zusammen mit diesem be-
handelt werden.

Geeignete bzw.
empfohlene
Erfassungswege
und -strategien

Leuchtstoff- und andere Entladungslampen haben einen Marktanteil von
tiber 50 %. Die meisten Arten haben eine Réhrenform mit einer L&nge von
120 — 150 cm. Die Sammlung sollte vorzugsweise in speziellen Sammel-
systemen flr Elektro- und Elektronikaltgerate, im Abholsystem fir geféhr-
lichen Abfall oder durch 6ffentliche Wertstoffhdfe erfolgen. Bei grofieren
Anfallmengen dieser Lampen (z.B. in Fabriken, Blro u. Schulgebduden,
Abbruch und Rekonstruktionsarbeiten) sollte eine separate Sammlung in




Best Practice Municipal Waste Management SWSM-07_LAM  p.2

speziellen Behdltern organisiert werden.

Dafiir sind Gitterboxpaletten oder spezielle Rungenwagen (siehe Abbil-
dung) am besten geeignet.

Abb.2: Mégliche Erfassungsvarianten an GroRanfallstellen von Leuchtstoffrohren

Fir kleinere Lampen, wie Energiesparlampen, sind 200-Liter-Spannring-
Deckelfasser oder kleine Gitterboxpaletten die beste Wahl.

Abb.3: Mdgliche Behéltnisse fuir den Transport nicht gefahrlicher Altlampen
(Bildquelle Abb. 2/3: www.larec.de)

Fur den Transport dieses Abfalls sollten spezielle Behalter wie z.B. Metall-
oder Kunststoffbehalter in verschiedenen GroRen genutzt werden. Metalli-
sches Quecksilber muss in Stahlflaschen transportiert werden.

Auf der Grundlage einer gesetzlichen Verpflichtung der Hersteller zur
Ruck-nahme und Entsorgung von Gasentladungslampen kann eine fla-
chendeckende Erfassung der entsprechenden Lampenarten (d.h. Leucht-
stoffréhren und Energiesparlampen) organisiert werden. Als geeignet er-
weisen sich Gemeinschaftsunternehmen der Lampenhersteller, welche die
Riicknahme ausgedienter Gasentladungslampen kostenoptimiert und um-
weltschonend Gber ein Netz freiwilliger Ubergabestellen, Wertstoffhofe
oder durch direkte Abholung bei GroR3verbrauchern realisieren und deren
Verwertung sicherstellen.

Geeignete bzw.
empfohlene
Behandlungswege
und -strategien

Das vordergriindige Ziel jedes Behandlungsprozess ist es, die gefahrlichen
Komponenten verlésslich zu trennen, zu entfernen und erforderlichenfalls
zu beseitigen ohne eine Beeintréchtigung oder Beschadigung der Umwelt
zu verursachen. Daruber hinaus sollen marktfahige Materialien in den Pro-
duktionsprozess und Materialkreislauf zurlickgefiihrt werden.

Eine Gewadhrleistung, dass beides auf umweltfreundliche Weise geschieht,
bietet im Falle von Entladungslampen das sogenannte Kapp-Trenn®-
Verfahren. Fir dieses Verfahren ist eine Vorsortierung der Lampen nach
Langen notwendig. Zuriickgewonnenes Altglas und Metalle bilden die
Hauptprodukte welche erneut der Produktion zugefuhrt werden kdnnen.
Kontaminierte Substanzen und Materialien (lblicherweise weniger als
10 %) koénnen nach einer ordnungsgemé&Ben Vorbereitung (z.B. verschliel3-
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bare Container) sicher in unterirdischen Gruben abgelagert werden (2 sie-
he auch Datenblatt "Schadstoffdeponien”, Datenblattindex WD/D-
04_HAL).

Verfugbare

Recyclingmdg-
lichkeiten und

-verfahren

Durch die spezielle “Produktionsumkehr“-Technologie des Kapp-Trenn®-
Verfahrens, basierend auf der selektiven Zerlegung der Lampen, kénnen
saubere Produkte entstehen, die fir den geschlossenen Kreislauf im Pro-
duktionsprozess geeignet sind.
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Abb.4: Verfahrensablauf beim Kapp-Trenn®-Verfahren der Fa. LAREC®.

Kernvorgang der Kapp-Trenn®-Methode ist die Trennung der Endkappen
der Lampe vom weniger quecksilber-kontaminierten Glasmittelteil z.B.
durch Aufheizen der Enden mit einem Brenner und anschlieBenden Abbre-
chen durch eine kalte Luftdiise. Die offene Roéhre wird durch Druckluft
vom quecksilberhaltigen Leuchtpulver befreit. Nach der Zerkleinerung
kann das Glas von Glasherstellern wiederverwendet werden. Wenn es aus-
reichend rein ist, kann der Anteil Aluminium von den Lampenkappen als
Ausgangsmaterial zur Aluminiumschmelze genutzt werden. Das Quecksil-
ber wird durch die Wérme freigesetzt und kann recycelt werden. Im ldeal-
fall kénnen die Recyclingprozesse mit der Weiterverarbeitung und Riick-
gewinnung kombiniert werden. Leuchtpulver welches in Verbindung mit
Glaspulver vorkommt muss als gefahrlicher Abfall entsorgt werden.

Das Kapp-Trenn-Verfahren des Unternehmens LAREC® lauft automatisch
und kann mehr als 6.000 Lampen pro Stunde verarbeiten.

Parallel zu stationdren Recyclinganlagen werden auch mobile Konzepte
praktiziert. Ein Beispiel ist das Konzept der Firma Herborn. Die in Boxen
gesammelten stabformigen Entladungslampen werden dem mobilen Sys-
tem zugefuhrt. In einem trockenen Verfahren (Kappen-Trenn-Verfahren
"system herborn™) werden die Metallkappen mechanisch vom Glaskorper
getrennt, das Lampenglas gebrochen und das quecksilberhaltige Leucht-
stoffpulver abgesaugt. Die verunreinigte Abluft wird Gber Filteranlagen
gefiihrt und durch einen Aktivkohlefilter gereinigt. Die Anlage wird im
Unterdruckbetrieb betrieben um Emissionen zu vermeiden. Die Bestandtei-
le der Lampe werden zu einer thermischen Behandlung weitergeflhrt. In
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einem weiteren Behandlungsschritt werden die Endkappen von anhaften-
dem Fremdmaterial gereinigt.

Hauptprodukt der vorgenannten Verfahren ist Altglas mit einer bestimmten
Quialitat, welches zur Produktion neuer Leuchtstoff- oder anderen Entla-
dungslampen eingesetzt werden kann. Die abgetrennten Metallteile (Alu-
minium, Stahl) werden als Rohmaterial der Produktion wieder zugefihrt.
Bleihaltige Glaser kénnen direkt zur Recycling-Blei-Erzeugung genutzt
werden. Ebenso kann das Quecksilber fur industrielle Zwecke wiederver-
wendet werden. Der Anteil kontaminierter Reststoffe liegt bei weniger als
10 %, beim LAREC®-Verfahren sogar tiblicherweise bei nicht mehr als

3 %.

Referenzen und
Dienstleister bzw.

Hersteller
(wichtiger Hinweis:
die Aufzahlung von
Firmen in dieser
Ubersicht erhebt
keinen Anspruch auf
Vollstandigkeit)

In Deutschland ansassige Verfahrensbetreiber und Dienstleister fur den
Bereich des Lampenrecyclings sind z.B.:

LIGHTCYCLE Retourlogistik und Service GmbH, Miinchen
http://www.lightcycle.de
LAREC Lampen-Recycling GmbH, Brand-Erbisdorf http://www.larec.de/
HERBORN GmbH, Ginsheim-Gustavsburg http://www.system-herborn.de
DELA GmbH, Bad Oyenhausen http://www.delagmbh.de
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