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1 Ubersicht

Mineralwolle wird in Gebdauden als Dammstoff zum Warme- und Schallschutz eingesetzt.
Maf3geblich erfolgt dies in Form von Filzen, Matten, Rohrschalen und Platten. Da mineralische
Fasern aufgrund ihrer natiirlichen Beschaffenheit nicht brennbar sind, kommen sie ebenso im
Brandschutz zur Anwendung (z.B. in Feuerschutztiiren). Dammstoffe auf Kunststoffbasis (z.B.
Expandiertes Polystyrol — EPS) und Naturddmmstoffe (z.B. Holzwolle) hingegen miissen mit
Brandschutzmitteln behandelt werden, um die Anforderungen an den Brandschutz zu erfiillen.
Da die Warmeleitfahigkeit von Mineralwolle bei Feuchte zunimmt, muss baulich sichergestellt
werden, dass der Dammstoff vor direkter Bewitterung sowie stehendem Wasser geschiitzt wird.

Mineralwolle besteht aus kiinstlich erzeugten Mineralfasern. Je nach rohstofflicher bzw.
chemischer Zusammensetzung wird dabei zwischen Stein-, Glas- und Schlackenwolle
unterschieden. Die wesentlichen Rohstoffe fiir Glaswolle sind bis zu 80 Gew.-% Altglas (z.B.
aufbereiteter Glasbruch aus alten Fenstern, KFZ oder Behalterglas) sowie die priméren
Rohstoffe Quarzsand, Soda und Dolomit. Steinwolle wird vorwiegend aus vulkanischen
Gesteinen (z.B. Diabas, Basalt und Dolomit) und Sekundarrohstoffen (bspw.
Stahlwerksschlacken) hergestellt. Schlackenwolle wurde aus Hochofenschlacke, einem
Nebenprodukt der Roheisengewinnung, erzeugt. Seit einigen Jahrzehnten wird in Deutschland
nur noch Stein- und Glaswolle hergestellt. Bei Riickbauprojekten kann jedoch, insbesondere in
der ehemaligen DDR, auch Schlackenwolle anfallen.

Bei der Herstellung wird das jeweilige Rohstoffgemenge bei 1300 °C - 1600 °C geschmolzen. Als
Energietrager dienen vorwiegend Koks (Steinwolle) sowie Erdgas (v.a. Glaswolle). Die Schmelze
wird zu mineralischen Fasern gesponnen, die mit Binde- und Schmelzmitteln aus Kunstharzen
und Olen bespriiht werden, um die Fasern zu verbinden und ggf. einen hydrophoben Charakter
zu erzeugen. Steinwolle benotigt dabei anteilsméafdig weniger Bindemittel als Glaswolle.

Differenzierung zwischen ,alter und ,neuer” Wolle

Das Alter der Mineralwolle ist fiir die Festlegung von erforderlichen Arbeits- und
Umweltschutzmafinahmen bei Riickbau und Transport sowie ggf. auch bei einem zukiinftigen
stofflichen Recycling der zuriickgebauten Mineralwolle relevant.

In den 1990er Jahren wurde die damals produzierte Mineralwolle als potentiell kanzerogen
eingestuft. Daher gilt seit dem 01.06.2000 in Deutschland ein Verbot des Herstellens,
Inverkehrbringens und Verwendens von Mineralwolle-Ddmmstoffen, die nicht die
Freizeichnungskriterien gemafd Anhang Il zu § 16 Absatz 2 der Gefahrstoffverordnung
(GefStoffV) sowie der Anlage 1 zu § 3 der Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV)
erfiillen. Die Hersteller haben bereits 1995/1996 damit begonnen, die Herstellung von
Mineralwolle so umzustellen, dass die Produkte die entsprechenden Freizeichnungskriterien
einhalten.

Zur Unterscheidung wird im allgemeinen Sprachgebrauch zwischen ,alter Wolle, die die
Freizeichnungskriterien nicht erfiillt, und ,,neuer” Wolle unterschieden. Letztere wird in
Deutschland auch als ,RAL-Wolle“ bezeichnet, da in Deutschland produzierte Mineralwolle mit
dem RAL Gilitezeichen (RAL-GZ 388) , Erzeugnisse aus Mineralwolle“ der Giitegemeinschaft
Mineralwolle e. V. (GGM, www.ral-mineralwolle.de) ausgezeichnet wird. Dieses Glitezeichen
dient als Nachweis, dass die Freizeichnungskriterien eingehalten werden.

Je nach Herstellungs- bzw. Einbauzeitpunkt kann also unterschieden werden zwischen:
» alter” Wolle, die vor 1996 hergestellt wurde, und

» ,neuer” Wolle, die nach dem 01.06.2000 hergestellt wurde.
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Zwischen 1996 und Juni 2000 eingebaute Wolle kann sowohl ,alt” als auch ,neu” sein. Derzeit
gibt es kein sicheres baustellengeeignetes Verfahren zur Unterscheidung von ,alter” und ,,neuer
Mineralwolle. Die einzige Moglichkeit zur Differenzierung ist die Durchfiihrung einer
nasschemischen Analyse und ein Vergleich der Analyseergebnisse mit einer Auflistung
freigezeichneter Mineralwolle. Die Giitegemeinschaft Mineralwolle e.V. beschreibt die hierfiir
notwendige Vorgehensweise ausfiihrlich auf ihrer Webseitel. Sofern nicht garantiert werden
kann, dass die zuriickgebaute Mineralwolle nach dem 01.06.2000 eingebaut wurde bzw. kein
Freizeichnungsnachweis vorgelegt werden kann, ist riickgebaute Mineralwolle als gefahrlicher
Abfall einzustufen.

«

Einsatz sekundairer Rohstoffe

Altglas wird mit bis zu 80 Gew.-% zur Herstellung von Glaswolle eingesetzt. Hierbei kommt
unter anderem aufbereiteter Glasbruch aus der Flachglasproduktion, gereinigtes Behalterglas
oder Verbundglas aus der KFZ-Produktion zum Einsatz.2

2 Mengenstrome und Anwendungen

Die Produktionsmenge mineralischer Wollen nimmt aufgrund steigender Anforderungen an den
Schall-, Warme- und Brandschutz von Gebauden stetig zu. Mineralwolle ist mit tiber 50 %
Marktanteil (gemessen am Dadmmstoffvolumen) das meistverkaufte und somit meistgenutzte
Dammmaterial europaweit. Darauf folgt EPS-Hartschaum mit einem Marktanteil von ca. 30 %.3

Lt. FMI Fachverband Mineralwolleindustrie e.V. wurden in Deutschland 2013 ca. 17 Mio. m3
Mineralwolle, darunter 6 Mio. m3 Steinwolle und 11 Mio. m3 Glaswolle produziert.

Zwischen 1960 und 2011 wurden in Deutschland ca. 700 Mio. m*® Mineralwolle als Warme- und
Schallddmmstoffe eingebaut.” Dabei ist zu beriicksichtigen, dass sich die Dammstoffdicken erst
mit Inkrafttreten der Warmeschutz- bzw. spateren Energieeinsparverordnungen maf3geblich
entwickelt haben. Aufgrund der Langlebigkeit der Dammstoffe und der Méglichkeit zur
energetischen Sanierung durch Aufdoppelung ist heute noch ein Grofteil der eingebauten
Dammstoffe in den Gebduden vorhanden.

Mineralwolle wird im Hochbau vorwiegend zum Warme-, Schall- und Brandschutz von Wanden,
Decken und Dachern eingesetzt. Darliber hinaus wird sie in der Haustechnik und allgemeinen
technischen Isolierung (Dammung von Heizungs- und Warmwasserrohren,
Fernwarmeleitungen, Kesseln und Apparaturen) sowie als Brandschutzelemente
(Kabelabschottungen und Elemente fiir Stahlkonstruktionen) verwendet.

Industriell weiterverarbeitete Produkte finden sich zudem in Klimakanailen, Feuerschutztiiren,
Fertighauselementen und Schornsteinsystemen.

Seit mehr als einem Jahrzehnt wird Mineralwolle auch in Ziegeln zur Verbesserung von deren
Dammeigenschaften verwendet.

Das Bauwesen ist grofdter Abnehmer von Mineralwolle. Dartiber hinaus wird Mineralwolle in
anderen Branchen, zum Beispiel der Landwirtschaft, eingesetzt.

1 https://www.ral-mineralwolle.de /bewertung-eingebauter-mineralwolle.html (Abgerufen am 03.01.2019)
2 EPD (Umweltproduktdeklaration) Mineralische Dammstoffe aus Glaswolle Saint-Gobain ISOVER. S 7

www.fiw-muenchen.de/media/pdf/metastudie waermedaemmstoffe.pdf S74 (Abgerufen am 01.10.2018)

Wohnen FML pdf (Abgerufen am 21 01.2019)
5 BBSR-Berichte Kompakt: Kiinstliche Mineraldimmstoffe - S. 17


https://www.ral-mineralwolle.de/bewertung-eingebauter-mineralwolle.html
http://www.fiw-muenchen.de/media/pdf/metastudie_waermedaemmstoffe.pdf
https://www.fmi-mineralwolle.de/fileadmin/user_upload/wp-uploads/2016/02/Fuer-lebenswertes-und-bezahlbares-Wohnen_FMI.pdf
https://www.fmi-mineralwolle.de/fileadmin/user_upload/wp-uploads/2016/02/Fuer-lebenswertes-und-bezahlbares-Wohnen_FMI.pdf

3 Relevante rechtliche Regelungen

Sowohl die Herstellung als auch das Produkt unterliegen Regularien (Normen, Gesetze etc.), die
Qualitdat und Umweltanforderungen festlegen.

3.1 Produkt Mineralwolle

Fiir das Inverkehrbringen in der EU gilt die Bauprodukteverordnung ((EU) Nr. 305/2011). Die
Produkte benétigen eine Leistungserklarung unter Berticksichtigung der folgenden
Produktnormen:

» EN 13162 Warmeddmmstoffe fiir Gebaude Werkméfiig hergestellte Produkte aus
Mineralwolle (MW) Spezifikation

» EN 14064-1: Warmedammstoffe fiir Gebaude - An der Verwendungsstelle hergestellte
Warmedammung aus Mineralwolle (MW) - Teil 1: Spezifikation fiir Schiittddmmstoffe vor
dem Einbau

» DIN EN 14303 Warmedammstoffe fiir die technische Gebadudeausriistung und fiir
betriebstechnische Anlagen in der Industrie - Werkmaf3ig hergestellte Produkte aus
Mineralwolle (MW) - Spezifikation

sowie die dazugehorige CE-Kennzeichnung. Gemaf3 der Technischen Regel fiir Gefahrstoffe
(TRGS) 521 besteht ,alte” Mineralwolle aus biopersistenten kiinstlichen Mineralfasern nach
Anhang IV Nr. 22 der Gefahrstoffverordnung. Demzufolge gilt seit Juni 2000 das Herstellungs-
und Verwendungsverbot fiir Altwolle. Um sicher zu gehen, dass die Mineralwolldimmstoffe alle
Freizeichnungskriterien erfiillt, stellt die Giitegemeinschaft Mineralwolle e.V. seit 1999 in
Deutschland das RAL-Glitezeichen ,Erzeugnisse aus Mineralwolle“ aus.

Gefahrstoffrecht

Mineralwolle muss seit Juni 2000 Freizeichnungskriterien erfiillen. Diese sind unter anderem in
Anhang I zu § 16 Absatz 2 der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) sowie der Anlage 1 zu § 3 der
Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV) zu finden. Jeder Hersteller hat entsprechende
Faserzusammensetzungen entwickelt, die eine ausreichende Bioloslichkeit der Fasern
gewahrleistet. Die Einhaltung wird beispielsweise durch die Giitegemeinschaft Mineralwolle e.V.
(GGM) tberwacht.



3.2 Herstellung Mineralwolle

Emissionsrelevante Anlagen zur Herstellung von Mineralwolle sind sowohl Anlagen zur
Herstellung von Glas sowie Anlagen zum Schmelzen von mineralischen Fasern.

3.2.1 Luft

Bei ,Anlagen zur Herstellung von Glas“ (Nummer 2.8) ist nach der

4. Bundesimmissionsschutzverordnungé (BImSchV) ab einer Produktionskapazitit von = 20 t/d
ein Genehmigungsverfahren entsprechend § 10 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) mit
Offentlichkeitsbeteiligung angeordnet. Zur Herstellung von weniger als 20 t/d ist ein
vereinfachtes Verfahren gemaf § 19 BImSchG (ohne Offentlichkeitsbeteiligung) vorgeschrieben.
Fiir ,Anlagen zum Schmelzen mineralischer Stoffe“ (einschliefilich Mineralfasern - Nummer
2.11) gilt das Gleiche.

Gemafd dem Gesetz iiber die Umweltvertraglichkeitspriifung (UVPG) ist die Errichtung und
Betrieb einer Anlage zur Herstellung von Gals, einschlief3lich Anlagen zur Herstellung von
Glasfasern, mit einer Schmelzkapazitat von = 200.000 t/a (Anlage 1 Nr. 2.5.1) UVP-Pflichtig.

Bei einer Produktionskapazitat = 20 t/d und < 200.000 t/a (Anlage 1 Nr. 2.5.2) wird eine
allgemeine Vorpriifung des Einzelfalls gem. § 7 Absatz 1 Satz 1 erforderlich. Bei einer
Produktionskapazitat = 100 kg/d bis 20 t/d (Anlage 1 Nr. 2.5.3), ausgenommen Anlagen zur
Herstellung von Glasfasern, die fiir medizinische oder fernmeldetechnische Zwecke bestimmt
sind, wird eine allgemeine standortbezogene Vorpriifung des Einzelfalls gem. § 7 Absatz 2
erforderlich.

Das Kapitel 5.4.2.8 der TA Luft befasst sich mit den spezifischen Anforderungen an Anlagen zur
Herstellung von Glas einschlief3lich Anlagen zur Herstellung von Glasfasern. Diese
Anforderungen umfassen sowohl die baulichen und betrieblichen Anforderungen als auch die
zuldssigen Emissionswerte.

3.2.2 Abwasser

Die Nutzung von Gewassern, wie zum Beispiel die Entnahme von Wasser aus Gewassern oder
das Einleiten von Stoffen in Gewdsser, sind im Wasserhaushaltsgesetz (WHG) geregelt. Die
Abwasserverordnung (AbwV) beinhaltet Vorschriften fiir die Vermeidung, die Messung und die
Einleitung von Abwasser in Gewdasser.

In Anhang 41 der AbwV sind spezielle Anforderungen fiir Abwasser aus der Herstellung und
Verarbeitung von Glas und kiinstlichen Mineralfasern festgelegt (Grenzwerte).

3.3 Recycling

§ 26 Kreislaufwirtschaftsgesetzt (KrWG) regelt die freiwillige Riicknahme von Abfallen durch die
urspriinglichen Hersteller und Vertreiber. Wenn gefihrliche Abfélle, zum Beispiel ,,alte”
Mineralwolle, zuriickgenommen werden sollen, muss der Hersteller dies den zustandigen
Behorden vorab mitteilen. Im Gegenzug kdnnen dann auf Antrag bestimmte Erlaubnis- und
Nachweispflichten nach §§ 50 und 54 KrWG entfallen. Dies gilt auch fiir alle in den
Rickfiihrungsprozess eingebundenen Erzeuger, Besitzer und Beférderer der gefdhrlichen
Abfille. Mit der Annahme der Abfélle ibernimmt der Hersteller nach § 27 KrWG die Pflichten
des Besitzers der Abfille und muss die entsprechende Entsorgung sicherstellen.

6 Bekanntmachung vom 31. Mai 2017



4 Recyclingsituation

Der deutsche Dammstoffmarkt besteht zu ca. 50 % aus Mineralwolle, zu ca. 45 % aus
Kunststoffen und ca. 10 % aus sonstigen Dammstoffen?. Dammstoffe auf Kunststoffbasis sowie
Naturddammstoffe wie z.B. Holzfaserdimmstoffe werden einer thermischen Verwertung
zugefiihrt. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass es sich bei Dammstoffen zur
Deponierung fast ausschliefdlich um Mineralwollen handelt. 2014 wurden 132.700 t gefahrliche
Mineralwolle sowie 14.800 t nicht gefahrliche Mineralwolle deponiert8. 2016 waren es 168,2 t
gefahrliche sowie 14.100 t ungefahrliche Mineralwolle®.

Bei der Entsorgung wird zwischen ,alter” und ,neuer” Mineralwolle unterschieden:

» ,neue” Mineralwolle: Baustellenverschnitt sowie Riickbau-Abfélle aus ,neuer” Steinwolle
werden unter dem Abfallschliissel 170604 erfasst und deponiert. Bei dessen Sammlung,
Riickbau und Transport sind die allgemeinen arbeitsschutzrechtlichen Mafdnahmen aus
TRGS 500 zu beachten.

» ,alte” Mineralwolle: Zuriickgebaute ,alte“ Mineralwolle, die nicht die
Freizeichnungskriterien der GefStoffV erfiillt, ist unter dem Abfallschliissel 170603* zu
erfassen und wird dementsprechend deponiert. Die Kennzeichnung mit dem Sternchen (*)
verdeutlicht, dass es sich um gefahrliche Abfélle handelt. Bei dessen Sammlung, Riickbau
und Transport sind neben der TRGS 500 zusatzliche Regelungen aus der TRGS 521
einzuhalten. In dieser werden beispielsweise auf Basis der Hohe der zu erwartenden
Faserkonzentration in der Luft besondere Arbeitsschutzmafinahmen festgelegt. Ferner ist
die schadlose Entsorgung gefahrlicher Abfélle gem. Nachweisverordnung (NachwV) zu
dokumentieren.

Derzeit gibt es kein sicheres baustellengeeignetes Verfahren zur Unterscheidung von ,alter und
Jneuer” Mineralwolle. Die einzige Moglichkeit zur Differenzierung ist die Durchfithrung einer
nasschemischen Analyse und ein Vergleich der Analyseergebnisse mit einer Auflistung
freigezeichneter Mineralwolle. Sofern nicht garantiert werden kann, dass die zuriickgebaute
Mineralwolle nach dem 01.06.2000 eingebaut wurde bzw. kein Freizeichnungsnachweis
vorgelegt werden kann, ist riickgebaute Mineralwolle als gefahrlicher Abfall einzustufen. Fiir die
stoffliche Verwertung von ,alter” Mineralwolle ist eine vollstandige Zerstérung der
Faserstruktur notwendig. Dies wird beispielsweise durch ein Einschmelzen beim Hersteller
gewahrleistet. Dieser kann durch eine gezielte Rohstoffauswahl sicherstellen, dass die
Neuprodukte die Freizeichnungskriterien erfiillen, sodass sich die ,Recyclingwolle” nicht von
Produkten aus primdren Rohstoffen unterscheidet. ,Neue“ Mineralwolle kann theoretisch direkt
werkstofflich wiederverwendet werden. Allerdings miisste hierfiir sichergestellt werden, dass
die Abfille sortenrein und frei von jeglichen Stérstoffen (z.B. Kaschierungen) und
Verunreinigungen sind. Dies kann im Baustellenalltag bis dato nur schwer gewahrleistet
werden.

7 http://www.fiw-muenchen.de/media/pdf/metastudie waermedaemmstoffe.pdf S. 74 (Abgerufen a, 01.10.2018)

8 https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/UmweltstatistischeErhebungen/Abfallwirtschaft/Abfallentsorgung2190
100147004.pdf? blob=publicationFile S. 41 (Abgerufen am 01.10.2018)

9 https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/UmweltstatistischeErhebungen/Abfallwirtschaft/Abfallentsorgung2190
100167004.pdf;jsessionid=CF764C3E090265B83E1ACAA8A6579493.InternetLivel? blob=publicationFile (Abgerufen am
01.10.2018)
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Fiir ein hochwertiges Recycling ungefahrlicher Mineralwollabfille ist eine getrennte Erfassung
und Sammlung von Stein- und Glaswolle notwendig, da aufgrund der unterschiedlichen
chemischen Zusammensetzung eine Riickfithrung in die Produktion nur von Mineralwollen
gleicher Art moglich ist. Zudem wird die Wiederverwendung von Mineralwollresten in der
primaren Produktion durch unterschiedliche Rezepturen und Herstellungsweisen erschwert. In
die Schmelzwannen sollten laut Hersteller nur Mineralwollen der eigenen Rezeptur riickgefiihrt
werden.

Allgemein gibt es keine sichere Méglichkeit, Mineralwollen anhand ihrer optischen Merkmale zu
unterscheiden. Die Faustformel, dass Glaswolle gelblich ist, wahrend Stein- und Schlackenwollen
eher gelbgriin bis graugriin sind, trifft nur bedingt und nur auf die Produkte einzelner Hersteller
zu. Auch eine Unterscheidung anhand der Rohdichte der Materialien ist kaum mdoglich, da die
Mineralwollen fiir spezifische Anwendungsbereiche dhnliche Rohdichten aufweisen. Sofern
anhand der Gebaudedokumentation oder anderer Nachweise keine sichere Zuordnung moglich
ist, muss die Identifizierung auf Basis einer chemischen Analyse erfolgen.

Allerdings werden derzeit alle Dammstoffe inkl. Glas- und Steinwolle gemeinsam unter den

Abfallschliisseln 170603* bzw. 170604 erfasst. Dies erlaubt es den Riickbauunternehmen und
Entsorgern, die Stein-, Glas- und Schlackenwollen gemeinsam zu verpacken. Hierdurch ist eine
sortenreine Zufithrung zu den getrennten Recyclingverfahren kaum, bzw. nicht mehr méglich.

Abbildung 1 gibt eine Ubersicht zu méglichen Verwertungsoptionen.

Abbildung 1: Schematische Darstellung der derzeitigen und potentiellen Verwertungswege von
Mineralwolle
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Quelle: ifeu Heidelberg GmbH

Je nach Herstellungsverfahren miissen die Mineralwolle-Abfille zundchst gemahlen und in eine
verarbeitungsfahige Form gebracht werden. Bei Steinwolle geschieht dies unter anderem iiber
zementgebundene Formsteine, in denen das Steinwollmehl zusammen mit anderen feinkérnigen
Rohstoffen gebunden wird. Diese Formsteine kdnnen dann zusammen mit den grobkérnigen
Ausgangsmaterialien (Basalt, Diabas, Koks usw.) im Ofen aufgeschmolzen werden. Bei Glaswolle
kann der aufgemahlene Glaswolle-Abfall gemeinsam mit dem Rohstoffgemenge in der
Schmelzwanne aufgeschmolzen werden.

Fiir Steinwolle gibt es bereits Riicknahmesysteme. So bietet ein grofder deutscher Hersteller an,
beim Kauf von Neuprodukten den tibriggebliebenen Verschnitt sowie die demontierte alte Wolle
wieder abzuholen. Die Sammlung erfolgt in Big Bags, Presscontainern oder GrofRraumcontainern
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mit Deckel. Fiir diesen Service hat der Bauherr die Kosten selbst zu tragen. Bisher wird die
Riicknahme nur fiir gréfiere Bauprojekte umgesetzt, da fiir kleinere Bauobjekte die Menge an
Dammstoffiiberresten zu gering und somit der Transportaufwand zu hoch ware.

Steinwollabfille eines Schweizer Herstellers konnen in Recyclingsdcken gesammelt und an die
Handler zuriickgegeben werden. Die Ware wird dann vom Hersteller abgeholt und in der
Wollproduktion verwertet. Die Entsorgungskosten werden durch den Neupreis der Produkte
mitgetragen. Da es sich bei ,alter Mineralwolle um einen nachweispflichtigen Transport von
gefahrlichem Abfall handelt, ist fiir die Umsetzung eines solchen Modells in Deutschland die
abfallgesetzliche Lage zu iiberpriifen?o.

5 Recyclingperspektiven

Derzeit werden nur geringe Mengen an Mineralwolle-Abfillen nach dem Riickbau recycelt. Die
stoffliche Verwertung ist wie oben dargelegt technisch moglich, doch fehlt es bisher noch an
Umsetzungsstrategien. Um dies zukiinftig zu dndern, sind rechtliche und technologische
Entwicklungen erforderlich.

Getrennte Sammlung

Wie bereits erlautert, stellt die gemeinsame Erfassung von Stein- und Glaswolle inkl. weiterer
Dammstoffe unter der gemeinsamen Abfallschliisselnummer eine Hiirde fiir das Recycling dar.
Es ist notwendig, dass u.a. fiir Stein- und Glaswolle bereits auf der Baustelle ein getrenntes
Sammeln sichergestellt werden kann. Ergebnisse im ZukunftBau-Forschungsprojekt , Lifecycle-
KMF“11 zeigen, dass mit Hilfe der Nahinfrarot-Spektroskopie zwischen Stein- und Glaswollen
unterschieden werden kann. Weiterhin scheint es moglich auch zwischen alten und neuen
Mineralwollen zu unterscheiden. In dieser Hinsicht sind noch weitere Untersuchungen nétig.
Baustellentaugliche Gerate sind fiir andere Einsatzzwecke bereits seit Jahren im Einsatz.

Sammlungs- und Aufbereitungszentren

Um Transportkosten zu optimieren, miissen dezentrale Sammel- und Aufbereitungsstrategien
entwickelt werden.

Entwicklung alternativer Behandlungsverfahren

Aufgrund der hohen Produktionsmengen und derzeit geringen Abfallmengen ist davon
auszugehen, dass die in den kommenden Jahren/Jahrzehnten zuriickgebauten Mineralwolle-
Abfélle hinsichtlich der Anlagenkapazitaten, bei technischer und organisatorischer Machbarkeit,
vollstandig in der Produktion neuer Mineralwolle eingesetzt werden konnten.

In den vergangenen Jahren wurden alternative Methoden zur Zerstérung der Faserstruktur im
Labormafistab erprobt. Hierzu zahlt beispielsweise die Verschlackung durch
Mikrowellenbehandlung, bei der aus ,alter” Wolle ein faserfreier Sekundarrohstoff entsteht, was
sich bis dato aber noch nicht als grofdtechnisch umsetzbar erwiesen hat.

Grofdtechnisch bekannt und umsetzbar dagegen ist das Einschmelzen von Mineralwolle-Abféllen
in Schmelzwannen, wobei als Produkt ein faserfreier Glasbruch entsteht. Dieser konnte zum
Beispiel als Zusatzstoff im Bauwesen oder als Sekundarrohstoff in der Mineralwolle-Industrie
eingesetzt werden. Fiir die Riickfiihrung in den Produktionsprozess bedeutet dies jedoch einen
zusatzlichen energieaufwendigen Verfahrensschritt. Aus 6kologischer und wirtschaftlicher Sicht
ist die direkte Riickfiihrung der Mineralwolle in den Produktionsprozess daher sinnvoller.

10 BBSR-Berichte Kompakt: Kiinstliche Mineraldimmstoffe
11 https://www.bauphysik.tu-berlin.de/menue/forschung/lifecycle kmf/ (Abgerufen am 06.02.2019)
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Optimierung bestehender Behandlungsverfahren

Fiir den Steinwollekreislauf wurde im o.g. Projekt Lifecycle-KMF12 die Optimierung der
rohstofflichen Verwertung iiber zementgebundene Formsteine untersucht. Die Ergebnisse
zeigen, dass es moglich ist einen Formstein mit bis zu 80 Gew.-% Fasergehalt mit den derzeitig
im Einsatz befindlichen Techniken herzustellen. Dadurch kénnte nach ersten Schatzungen
seitens der Industrie ein Recyclatanteil von 30 Gew.-% fiir den Steinwolleprozess angestrebt
werden. Theoretisch kdnnte somit ein Grofsteil der derzeitig zur Deponierung anfallenden
Steinwolleabfille verwertet werden. Voraussetzung ist jedoch die o0.g. getrennte Sammlung von
Glas- und Steinwolle. Fiir den Glaswollekreislauf sind derzeit keine Verwertungswege von
verunreinigten Glaswollen bekannt.

12 https://www.bauphysik.tu-berlin.de/menue/forschung/lifecycle kmf/ (Abgerufen am 06.02.2019)
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