TOC-Abgabe aus einem Armierungsputz bei der Variation der Priifbedingungen
TOC-Freisetzung in mg/m2 und Zeit in d

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0 10 20 30 40 50 60 70

e APV4_25 °C e APV3_ 15 °C e APV5_DAfStb e APV6_NEN7375

APV1_28 Tage e APV8_120 L/m2 e AP1-2_Mittel s APV7_40 L/m2

Quelle: Umweltbundesamt

Variation der Priifbedingungenl) bei den Mortelversuchen

Mittelwert aus zwei Standardauslaugpriifungen nach

AP1-2_Mittel

Normentwurf
APV1 28 Tage Verringerung der Vorlagerungszeit auf 28 Tage (56 Tage)”
APV3_152C Verringerung der Priiftemperatur auf 15°C (20 £ 5 oc)?
APV4 25 2C Erhohung der Priiftemperatur auf 25 °C (20 £ 5 °C) )

Kontaktzeiten entsprechend dem DAfStb-Langzeitstandtest (1

APV5_DAfStb
- d,3d,7d,16d,32d, 564, jeweils + 0,5 h)

Kontaktzeiten entsprechend der niederldndischen Norm NEN
APV6_NEN7375 7375(0,25d+10%,1d+10%,2,25d+10%,4d+10%,9d
+10%,16+1d.36+1d,6421d)

Verringerung des Verhaltnisses vom Volumen des Eluenten zur

APV7_40 L/m®
- / Oberflache des Priifkdrpers auf 40 L/m2 (80 + 1 L/m2)3)

APVS 120 - Erhohung des Verhéaltnisses vom Volumen des Eluenten zur
: m o e ) |
5 Oberflache des Priifkorpers auf 120 L/m2 (801 L/m")

1) Alle Variationen wurden in Doppelbestimmung gepriift Quelle: Umweltbundesamt
2) Ubliche Vorlagerungszeit entsprechend den DIBt-Grundsatzen
3) Priifbedingungen entsprechend dem Entwurf des Tanktests (DSLT)



